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Os resultados  apresentados  no  presente documento  têm  significação restrita e se aplicam  somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita  integralmente, 

reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. 

 
 

 

 

Empresa Interessada: HOLDFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA 
                                    Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 197 – Canguiri – Colombo / PR 

 

Contato: Alexander Vicente – quimico@holdflex.com.br 

Pedido de Ensaio: 22.630 
 

Natureza do Trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM MASSA PARA DRYWALL 
 

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado. 

 

   MATERIAL................................................: Massa Drywall 

QUANTIDADE DE AMOSTRAS.............: 01 Amostra 

MARCA......................................................: HoldFlex 

LOTE..........................................................: 1306/001D 

DATA/INSPEÇÃO.....................................: 24/06/2025 – Entregue no Laboratório 

FABRICAÇÃO...........................................: 13/06/2025 

VALIDADE................................................: 13/06/2026 
 

METODOLOGIA APLICADA..................: Conforme norma Técnica: ASTM 474:15 

 

RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

I. IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA 
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II. DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA DE FITA À MASSA. 

 

 

III. DETERMINAÇÃO DE PUTREFAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

 

1- Ensaios realizados conforme procedimento PL-101-Rev.00 

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 ± 2)ºC e umidade relativa de (60 ± 5)  

3- Os resultados deste Relatório de ensaio aplicam-se somente na amostra ensaiada, não se aplica para nenhuma quantidade de 

lote. 

 

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 24 de junho a 21 de julho de 2025.                                                                                          

Emissão do Relatório: Mairiporã, 21 de junho de 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Signatário Autorizado 

Corpos de Provas Unidade Especificado 
Valores Encontrados 

(%) 
Valor Médio (%) 

01 

%  Mínimo 90 

98,0 

97,7 02 97,4 

03 97,8 

Corpos de Prova Especificado Resultados 

01 

Não apresentar putrefação 

As amostras não apresentaram 

putrefação após  

04 dias 

02 

03 

LAUDO 

A amostra ensaiada atende a Norma Técnica ASTM C474/2017, quanto aos parâmetros ensaiados. 
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